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1 Summary of test results

Zusammenfassung

Qualification of a Solar Collector in accordance with
Qualifizierung eines Solarkollektors nach

DIN EN 12975-1: 2006; DIN EN 12975-2: 2006

allanufacturer Pro Eco Solutions Ltd.

ersteller
28-29 The Broadway
W5 2 NP London
United Kingdom

Brand * PROECO

andelsname
Collector type : JNSC15-58/1800

Kollektortyp

Basis of testing DIN EN 12975-2:2006

Prifgrundlage
Test Date Summary of main test results
Zusammenfassung der Haupter-

Start End gebnisse

llnternal pressure 2009-07-13 No visual damages

nnendruck

High-temperature resistance :

Hochtemperaturbestandigkeit 2009- g8+ No visual damages

Exposure 2009-05-11 2009-06-25 | No visual damages

Exposition

Schneller Temperaturwechsel,

auBen 2. 2009-06-19 No visual damages

Internal thermal shock | 1. 2009-05-30 No visual damages

Schneller Temperaturwechsel,

innen 2. 2009-06-18 No visual damages

Rain penetration

Eindringender Regen 2009-09-09 No visual damages

Freeze resistance

Frostbestandigkeit Use of anti-freeze liquid

Mechanical load

Mechanische Belastung 2009-07-08 No visual damages

Thermal performance

Wi . 2009-07-22 2009-07-29 |No visual damages
armeleistung

Impact resistance (optional)

Schlagfestigkeit (wahlweise) T not performed

Final inspection

Endiiberpriifung 2009-10-19 No visual damages

All above listed tests of the standard DIN EN 12975-2:2006 were passed successfully in ac-

cordance with the criteria. Alle oben aufgefiihrten Tests der DIN EN 12975-2:2006 wurden entsprechend
der Kriterien bestanden.

Cologne, 22 January 2013
Team manager

Responsible for collector testing Solar Thermal Energy
C Cla — 74
RPLY /4
Dipl.-Ing. S. Schaub Dipl.-Ing. U. Fritzsche
TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21221527 _Report_JNSC15.doc
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Summary of collector performance test results:
Zusammenfassung der Ergebnisse der Leistungspriifung

Manufacturer
Hersteller

Brand

Handelsname
Collector type
Kollektortyp

Year of manufacture

Pro Eco Solutions Ltd.

PROECO
JNSC15-58/1800

Herstellungsjahr 2009
Length

Léngge 1980 mm
Width

Breite 1 181 mm
Height

Héhg 130 mm
Weight (empty)

Gewicht (leer) 75 kg

Heat transfer medium
Prafwarmetrager

Water Glycol mixture

Thermal performance
Thermische Leistungsfahigkeit

Absorber area
Absorberflache

Aperture area
Aperturflache

Gross area
Bruttoflache

Mass flow
Massenstrom

Test pressure:
Prifdruck

A TUVRheinland®
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1.286 m?
1.423 m2

2.338 m2

0.044 kg/s

150 kPa

Absorber area (xa)

Aperture area (Xa)

Conversion factor ng
Konversionsfaktor

0.597

0.540

Heat transfer coefficient a;
Warmedurchgangskoeffizient

1.689 W/(m2K)

1.526 W/(m2K)

Temperature dependent heat transfer coefficient
a
Temperaturabhangiger Warmedurchgangskoeffizient

0.007 W/(m2K?)

0.007 W/(m2K?)

Output power per collector unit in W:
Ausgangsleistung pro Kollektormodul in W:

Irradiation
Einstrahlung

Tm—Tain K 400 W/m?2 700 W/m?2 1000 W/m?2
10 284 515 745
30 234 464 694
50 175 406 636

(at normal incidence angle
(bei senkrechter Einstrahlung)

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Solar Energy
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2 Setting of tasks
Aufgabenstellung

A complete collector test in accordance with DIN EN 12975-2:2006 of the Pro Eco Solu-
tions Ltd. collector INSC15-58/1800 should be performed with the aim of Solar Keymark cer-

tification.

Es soll ein Kollektortest des Pro Eco Solutions Ltd. Kollektors JINSC15-58/1800 entsprechend DIN EN 12975-
2:2006 mit dem Ziel der Solarkeymark Zertifizierung durchgefiihrt werden.

3 Basis of testing
Grundlagen

DIN EN 12975-1:2006 , Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile- Kollektoren- Teil 1: All-

gemeine Anforderungen*
DIV EN 72975-7.2006 “7hermal solar Systems ana components - collectors - Part 7.
General requiremernts”

DIN EN 12975-2:2006 , Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile- Kollektoren- Teil 2: Priif-

verfahren®
DIV EN 712975-2.2006 “7hermal solar Systems ana components - collectors - Fart 2:
Jest proceadure”

Solar Keymark — Specific Scheme Rules Final Version 10.07 February 2009: “Specific CEN
Keymark Scheme Rules for Solar Thermal Products”

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21221527 _Report_JNSC15.doc
Solar Energy
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Prototype samples
Prototyp

Samples from pilot production
Prafmuster aus der Pilotfertigung

Samples from serial production
Prafmuster aus der Serienproduktion

Selection of test samples acc. to Solar Keymark scheme rules
Prafmusterauswahl entsprechend der Solar Keymark Regeln

5 Description of the collector construction
Beschreibung der Kollektorkonstruktion

Manufacturer
Hersteller

Pro Eco Solutions Ltd.

Brand name
Handelsname

PROECO

Collector Type
Kollektortyp

JNSC15-58/1800

Category

Kategorie

Evacuated tube collector

Date of manufacture
Produktionsdatum

2009

Serial number
Seriennummer

10.02.09 (SC15)
10.02.09 SC15

Drawing number
Zeichnungsnummer

A/0JN-JS-TZ001...021; all 2008-11-24

Collector & construction:
Kollektor & Konstruktion

Gross dimensions | x w x t [mm]
Bruttoflache | x b x h

1980 X 1181 X 130 (Determined by test laboratory)

Absorber dimensions | x w x no
[mm]
Absorberflache | x b x Anzahl

1715 X 50 X 15 (Determined by test laboratory)

Aperture dimensions | X w X no
[mm]
Aperturflache | x b x Anzahl

1725 X 55 X 15 (Determined by test laboratory)

Gross/ aperture/ absorber area [m?]
Brutto-/ Apertur- / Absorberflache

2.338 /1.423 / 1.286 (Determined by test laboratory)

Weight empty [kg]
Leergewicht 75
Fluid content [I] e

Flussigkeitsinhalt

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Solar Energy
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Absorber grid

Absorbergeometrie

Heat-pipe Sydney-Glass tube

Number and diameter of tubes or

channels and distance [mm]
Anzahl und Durchmesser der Glas- oder
Absorberrohre sowie der Rohrabstand

15 * 45 75

Number of covers
Anzahl der Abdeckungen

Cover material and structure
Material der Abdeckung und Struktur

borosilicate glass, clear glass

Cover thickness [mm]

Dicke der Abdeckung 1.6
Header/ connections:

Sammelleitung/ Anschlisse

Dimensions of header [mm] 35

Dimension der Sammlerleitung

No. and dimensions of connections
Anzahl und Dimension der Anschliisse

2 X 22 mm pipes

Absorber:

Absorber

Construction type

Sydney- tube all around absorber

Bauart

Material

Werkstoff glass
Absorber thickness [mm] 16

Absorberdicke

Surface treatment
Oberflachenbehandlung

Selective coating all around (SS-Cu-ALN/AIN)

Thermal insulation and casing:

Casing material
Material des Gehauses

aluminum alloy

S_eallng Silicon base
Dichtung

Thermal insulation thickness [mm]

Dicke der Isolierung

Insulation material Rock Wool

Material der Isolierung

Thermal conductivity [W/(m*K)]

Warmeleitwert

not mentioned

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Solar Energy
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Grenzwerte
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Max. operating temperature [°C]

2
Maximale Betriebstemperatur 60

Maximum pressure [kPa]

Maximaler Betriebsdruck 600

Heat transfer medium

Water Glycol mixture
Warmetrager te y u

Other limitations
Weitere Einschréankungen

Collector mounting
Montagearten

on roof / flat roof mounting in vertical position is possible

Instruction/installation manual:
Betriebs- bzw. Installationsanleitung

Installation manual did fulfil the requirements of DIN EN 12975-1:2006

Pass: Yes | No
Dimensions and weight of the collector, instructions for transport and
handling thereof X
MaBe und Gewicht des Kollektors, Anweisungen fiir dessen Transport und
Handhabung
Description of the assembly procedure X
Beschreibung des Montageverfahren
Recommendations regarding lightning protection X
Empfehlungen zum Blitzschutz
Instructions for connecting collectors to each other and for connection
of the collector field to the heat transfer circuit as well as dimensions
of tube connections in collector groups up to 20 m2 X
Anweisungen fur die Verbindung der Kollektoren untereinander und fur den
Anschluss des Kollektorfeldes an den Warmetragerkreislauf sowie MaBe von
Rohranschliissen bei Kollektorgruppen bis 20 m2
Recommendations regarding the usable heat transfer media (also
with regard to corrosion) as well as precautionary measures which are
to be taken for filling, operation, servicing and maintenance X
Empfehlungen hinsichtlich der verwendbaren Wérmetradgermedien (auch
hinsichtlich Korrosion) sowie VorsichtsmaBnahmen, die bei Flllen, Betrieb
und Wartung zu treffen sind
Maximum operating pressure, pressure loss as well as largest and
smallest tilt angles X
maximaler Betriebsdruck, Druckabfall sowie gréBter und kleinster Neigung-
swinkel
Permissible wind and snow load X
zulassige Wind- und Schneelast
Maintenance requirements X
Wartungsanforderungen

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Solar Energy
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Collector type plate:
Kollektortypenschild

Collector marking did fulfill requirements of DIN EN 12975-1:2006

Pass: Yes | No

Name of the manufacturer X
Name des Herstellers
Type of collector X
Kollektortyp
Serial number X
Seriennummer
Year of manufacture X
Herstellungsjahr
Gross collector area X
Brutto-Kollektorflache
Dimensions of the collector X
MaBe des Kollektors
Maximum operating pressure X
Maximaler Betriebsdruck
Stagnation temperature, at 1000 W/m2 and 30 °C X
Stillstandstemperatur, bei 1000 W/m2 und 30 °C
Volume of the heat transfer fluid X
Volumen des Warmetragerfluids
Empty weight of the collector X
Leergewicht des Kollektors
Manufactured in: ... X
Hergestellt in: ...

Vacuum Solar Collector / Prézniowy Kolektor Stoneczny

Model: PROECO JNSC 30-58/1800

year of production / rok produlkcji: 2013, Serial Mo: ..

dimensions / wymiary(mm): 1960 x 2050 x 125

gross area / powierzchnia (m®): 4

weight / masa (ka). 112

maximum operation pressure / maksymailne cisnienie pracy (bar). §

stagnation temperature / temperatura stagnacji / at 1000W/m® and 30°C: 260 °C

volume of the heat transfer fluid / objetos¢ plynu wymiany ciepta (1) 2.3

gadé in E.R;.Chinal,_ndwnufactured by fwyprodukowane przez

: Solut td.

in:?:no |TCeD|' tootlriel-olga: E CO

Pro Eco Solutions Ltd. Oddzial w Polsce

ul. Kasztanowa 2, 55-080 Sadkéw 7

info@proecosolutions.pl www.ProEcoSolar.pl Solutions

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21221527 _Report_JNSC15.doc
Solar Energy
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6 Execution and evaluation
Durchfiihrung und Auswertung
6.1  Visual inspection
Sichtpriifung
Date 2009-04-07 Inspector Kottwitz
Datum Prifer

Internal barcode no.
Interne Barcode Nummer

Serial no.
Seriennummer

Description of defects
Beschreibung der Schaden

21221527-2 10.02.09 (SC15) No visual damages
21221527-1 10.02.09 SC15 No visual damages
Date 2009-08-13 Inspector Kottwitz
Datum Prifer
Internal barcode no. Serial no. Description of defects

Interne Barcode Nummer

Seriennummer

Beschreibung der Schaden

21221527-0

007180709(SC15)

No visual damages

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH

Solar Energy
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6.2 Internal pressure test
Innendruckpriifung
6.2.1 Collector type
Kollektortyp
Cover @ glazed o unglazed
Abdeckung abgedeckt unabgedeckt
Maximum collector operating pressure
specified by manufacturer [kPa] 600

Maximaler vom Hersteller festgelegter Betriebsdruck

Serial no. 10.02.09 (SC15)
Seriennummer
Date 2009-07-13
Datum
Inspector Kottwitz
Prifer
6.2.2 Test conditions;

Prifbedingungen
Test temperature [°C] 28.8
Pruftemperatur )
Test pressure [kPa]
Prifdruck 900
Test duration [min] 15
Prifdauer

Test results:
Prifergebnisse

Details of any observed or measured leakage, swelling or distortion and problems which ac-
cording to 5.2 of EN 12975-1:2006 are to be classified as “severe”.

Einzelheiten hinsichtlich beobachteter oder gemessener Undichtigkeiten, Ausbuchtungen oder Verdrehungen
sowie Fehler, die nach 5.2 von EN 12975-1:2006 als “gréBerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Solar Energy
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6.3 High temperature resistance test
Prifung der Hochtemperaturbestiandigkeit

6.3.1 Method used to heat collector
Verfahren zum Aufheizen der Kollektoren

@ Outdoor testing o Under solar simulator
Prafung im Freien Im Sonnenstrahlungssimulator

6.3.2 High temperature resistant
Hochtemperaturbestandigkeit

Serial no. 10.02.09 (SC15)
eriennummer

Dat

Do 2009-05-14
Inspect .

Prlﬁfgfc of Kottwitz

6.3.3 Conditions for testing high temperature resistance
Prifbedingungen der Hochtemperaturbestéandigkeit

Collector tilt angle [° from horizontal]
Neigungswinkel des Kollektors zur Horizontalen in ° 35

Average irradiation during test [W/m?]
Mittlere Bestrahlungsstarke wahrend der Priifung 1053.4

Average ambient air temperature [°C]
Mittlere Umgebungstemperatur 29.3

Average ambient air speed [m/s]
Mittlere Windgeschwindigkeit in der Umgebung <1

Duration of test [min]
Dauer der Prifung 60

6.3.4 Test results
Priifergebnisse

Details of any observed or measured degradation, distortion, shrinkage or out gassing and

problems which according to 5.3.4 of EN 12975-1:2006 are to be classified as “severe”.
Einzelheiten hinsichtlich beobachteter oder gemessener Leistungsminderungen, Verwindungen, Schrumpfungen
oder Gasbildung sowie Fehler, die nach 5.3.4 von EN 12975-1:2006 als “groBerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21221527 _Report_JNSC15.doc
Solar Energy



14 /30

A TUVRheinland®

Precisely Right.

6.4  Stagnation temperature
Stagnationstemperatur

6.4.1 Method used to heat collector

Verfahren zum Aufheizen der Kollektoren

@ Outdoor testing o Under solar simulator
Priafung im Freien Im Sonnenstrahlungssimulator
gfnrglnﬂrg'mer 10.02.09 (SC15)
Bitfn 2009-07-09
iopector Kottwitz

6.4.2 Conditions for testing stagnation temperature
Prifbedingungen der Stagnationstemperatur

Collector tilt angle [° from horizontal]
Neigungswinkel des Kollektors zur Horizontalen in ° 35

Average irradiation during test [W/m?]
Mittlere Bestrahlungsstarke wahrend der Priifung 913.5

Average ambient air temperature [°C]
Mittlere Umgebungstemperatur 31.59

Average ambient air speed [m/s]
Mittlere Windgeschwindigkeit in der Umgebung <1

Absorber temperature [°C]
Absorbertemperatur 218.4

Requisite additional information for stagnation temperature:
Erforderliche Zusatzinformationen zur Ermittlung der Staghationstemperatur

6.4.3 Determination of stagnation temperature
Ermittlung der Stagnationstemperatur

Stagnation temperature

for ambient conditions of 1000W/m2 and 30°C
(determination acc. to EN 12975-2:2006, Annex C) |234.5
Stagnationstemperatur

fir Umgebungsbedingungen von 1000 W/m2 und 30°C

6.4.4 Test remarks
Prifanmerkungen

Requisite additional information for stagnation temperature:
Erforderliche Zusatzinformationen zur Ermittlung der Stagnationstemperatur

Single pipe used for detection of stagnation temperature

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21221527 _Report_JNSC15.doc
Solar Energy
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6.5 Exposure test
Expositionspriifung

Serial no. 10.02.09 (SC15)
Seriennummer
Date begin/ end AE. na.
Datum Start/ Ende 2009-05-11 2009-06-25
Inspector Schaub
Prifer
6.5.1 Test conditions
Prifbedingungen
Collector tilt angle [° from horizontal] 35
Neigungswinkel des Kollektors zur Horizontalen in °©
Total no. of test days and radiation energy
[MJ/m?] 45 871
Anzahl der Priiftage und Strahlungsenergie
No. of days with more than 14 MJ/m?2 36
Anzahl der Tage mit mehr als 14 MJ/m?
No of rain days and total rainfall [mm]
Anzahl der Regentage und Gesamtniederschlags- |35 117.85
summe
Time period with G>850 W/m? & ta>10°C [h] 59.75

Zeitabschnitte mit G > 850 W/m2 und ta > 10°C

minimum value
Mindestwert

maximum value
Maximalwert

Ambient temperature of test days [°C]

Umgebungstemperatur der Priiftage 8.24 37.85
Ambient temperature during high irradiation >

850 W/m2 [C] 21.70 36.90
Umgebungstemperatur wahrend hoher Einstrahlung

Total daily rainfall [mm] 0.00 44.00

Téagliche Niederschlagssumme [mm]

6.5.2 Test results
Prufergebnisse

Details of any observed or measured problems or failures which according to B 5.5 of EN
12975-2:2006 are to be classified as “severe”. Einzelheiten hinsichilich beobachteter oder gemessener

Probleme oder Fehler, die nach B 5.5 von EN 12975-2:2006 als “gréBerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Solar Energy
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6.6 External thermal shock test
schnelle duBere Temperaturwechselpriifung

6.6.1 Test conditions
Prifbedingungen

@ performed with outdoor exposure test O test performed in solar simulator

Prafung wéhrend Freiland-Expositionsprifung Prifung im Sonnensimulator durchgefihrt
First shock Second shock
Erster Temperaturwechsel | Zweiter Temperaturwechsel
Serial no. Seriennummer 10.02.09 (SC15)
Date Datum 2009-05-30 2009-06-19
Inspector Prifer Kottwitz Schaub
Collector tilt angle [° from horizontal] 35 35

Neigungswinkel des Kollektors zur horizontalen in °

Min. & mean irradiation [W/m?] 881 942 882 917

Mindest & mittlere Bestrahlungsstarke

Min. & mean ambient air temperature [°C]
Mindest & mittlere Umgebungslufttemperatur 21.9 22.6 34.5 35.0

Period during which steady state conditions were main-
tained prior to shock [min] Zeitdauer, wahrend die gefor- 60 60
derten Betriebsbedingungen eingehalten wurden

Water spray mass flow rate [kg/(sm?)] 0.053 0.056
Massenstrom des Spriihwassers ’ ’
Water spray temperature [°C] 21.0 0.2
Temperatur des Spriihwassers 3 ’
Water spray duration [min] 15 15
Sprihdauer

Absorber temperature before spraying [°C]
Absorbertemperatur unmittelbar vor dem Besprihen

Requisite additional information for external thermal shock test:
Erforderliche Zusatzinformationen zu der schnellen &uBeren Temperaturwechselprifung

6.6.2 Test results: Priifergebnisse

Details of any observed or measured cracking, distortion, condensation, water penetration or
loss of vacuum found and problems which according to 5.5.4 of EN 12975-1:2006 are to be

classified as “severe”. Einzelheiten hinsichtlich beobachteter oder gemessener Risse, Verdrehungen, Kon-
densation, eindringendes Wasser oder Vakuumverlust sowie Fehler, die nach 5.5.4 von EN 12975-1:2006 als
“gréBerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21221527 _Report_JNSC15.doc
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Schnelle innere Temperaturwechselpriifung
6.7.1 Test conditions

Allgemeines
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@ performed with outdoor exposure test
Prafung wéhrend Freiland-Expositionsprifung

O test performed in solar simulator
Prifung im Sonnensimulator durchgefihrt

First shock Second shock
Erster Temperaturwechsel | Zweiter Temperaturwechsel
Serial no. Seriennummer 10.02.09 (SC15)
Date Datum 2009-05-30 2009-06-18
Inspector Prifer Kottwitz Schaub
Collector tilt angle [° from horizontal] 35 35
Neigungswinkel des Kollektors zur horizontalen in °
Min. & mean irradiation [W/m?]
Mindest & mittlere Bestrahlungsstarke 886 929 927 947
Min. & mean ambient air temperature [°C]
Mindest & mittlere Umgebungslufttemperatur 23.1 23.6 31.1 31.8
Period during which steady state conditions were main-
tained prior to shock [min] Zeitdauer, wahrend die gefor- 60 60
derten Betriebsbedingungen eingehalten wurden
Water spray mass flow rate [kg/(sm?)] 0.047 0.089
Massenstrom des Spriihwassers ’ ’
Water spray temperature [°C] 19.8 29 1
Temperatur des Sprithwassers ’ ’
Water spray duration [min] 5 5
Sprihdauer
Absorber temperature before spraying [°C] | )
Absorbertemperatur unmittelbar vor dem Besprihen

Requisite additional information for internal thermal shock test:

Erforderliche Zusatzinformationen zu der schnellen inneren Temperaturwechselprifung

6.7.2 Test results: Priifergebnisse

Details of any observed or measured cracking, distortion, condensation, water penetration or
loss of vacuum found and problems which according to 5.6.4 of EN 12975-1:2006 are to be

classified as “severe”. Einzelheiten hinsichtlich beobachteter oder gemessener Risse, Verdrehungen, Kon-
densation, eindringendes Wasser oder Vakuumverlust sowie Fehler, die nach 5.6.4 von EN 12975-1:2006 als

“gréBerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages
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6.8 Rain penetration test
Priifung auf eindringendes Regenwasser
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ge.”a' no. 007180709(SC15)
eriennummer

Date 2009-09-09

Datum

In§pector Schaub

Prifer

6.8.1 Test conditions
Prifbedingungen

Collector mounted on: Open frame
Kollektor montiert auf Offenem Rahmen
Collector tilt angle [° from horizontal] 30

Neigungswinkel des Kollektors zur Horizont. in °

Absorber heating by:

Absorber erwarmt mittels

O Hot water loop
Warmwasser-Kreislauf Sonnenstrahlung

@ Irradiation

Water spray flow rate [kg/(s*m?)]

Massenstrom des Spriihwassers

Duration of water spray [h] 4

Sprihdauer

6.8.2 Test results;
Priifergebnisse

Area with visible water penetration

[% of aperture area]
Flache mit sichtbaren Anzeichen eingedrungenen
Wassers (in % der Aperturflache)

Location where water penetration is obser-

ved
Stellen an denen eingedrungenes Wasser festgestellt
wurde

Duration until visible water penetration has

disappeared
Zeitspanne bis zum Verschwinden der Anzeichen des
eingedrungenen Regenwassers

Details of any problems which according to 5.7.4 of EN 12975-1:2006 are to be classified as
“severe”.: Einzelheiten hinsichtlich sdmtlicher Fehler, die nach 5.7.4 von EN 12975-1:2006 als “gréBerer Fehler”

bezeichnet werden:

No visual damages
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6.9 Mechanical load test
Mechanische Belastung
Serial no. 10.02.09 (SC15)
eriennummer
Bate 2009-07-08
atum
Inspector Kottwitz
Prifer

Method used to apply pressure
Verwendetes Verfahren zum Ausbringen der Druckbelastung

o Suction cups @ Loading with water
Saugnapfe Belastung durch Wasser

6.9.1 Positive pressure test of the collector cover
Uberdruckpriifung der Kollektorabdeckung

Test conditions
Prifbedingungen

Maximum pressure load [Pa] 2400
Maximale Druckbelastung

Remaining deflection [mm]
Bleibende Durchbiegung

6.9.2 Negative pressure test of collector
Unterdruckprifung der Kollektorabdeckung

Test conditions
Priifbedingungen

Maximum pressure load [Pa]
Maximale Druckbelastung

Not applicable

Remaining deflection [mm]
Bleibende Durchbiegung

Test results
Prifergebnisse

Details of any damage to the collector cover, cover fixings or mounting fixings and problems

which according to 5.9 of EN 12975-1:2006 are to be classified as “severe”:
Einzelheiten hinsichtlich beobachteter Schaden beziglich Kollektorabdeckung, Abdeckungsbefestigung, Kol-
lektorbefestigung sowie Fehler, die nach 5.9 von EN 12975-1:2006 als “gréBerer Fehler” bezeichnet werden:

No visual damages
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6.10 Impact resistance test using steel ball;
Priifung der Schlagbiegefestigkeit mit Stahlkugel

Serial no.
Seriennummer

Date
Datum

Inspector
Prifer

Test conditions
Priifbedingungen

Diameter of ball: 33.3 mm Mass of ball: 1519
Durchmesser Masse
@ vertical impact O horizontal i

Vertikaler Aufschlag horizontaler

Maximum height of drops [m]
Fallh('jhﬁ

Y (g

_\

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Test results
Prifergebnisse

Details of any damage to the collector and problems which according to 5.10.4 of EN 12975-

1:2006 are to be classified as “severe”.
Angaben von Einzelheiten jeglicher Beschadigung des Kollektors sowie von samtlichen Fehlern, die nach 5.10.4
von EN 12975-1:2006 als “gréBerer Fehler” bezeichnet werden.
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6.11 Final Inspection;
Endiberprifung

Serial no. 10.02.09 (SC15)

eriennummer
Date 2009-10-19

atum
Inspector Kottwitz
Prifer

Evaluate each potential problem according to the following scale:
Jedes mdgliche Problem ist nach folgender Einteilung zu bewerten:

0 No problem kein Problem

1 Minor problem geringes Problem

2 Severe problem  schweres Problem

Inspection to establish the condition was not possible.

Uberpriifung zur Einstellung.dér Bedifigung war nicht méglich

Test results

Ergebnisse
Collector component Potential problem Evaluation
a) | Collector box, fasteners Cracking, warping, corrosion, rain
Kollektorgehause/-befestiguhgsteile penetration Rissbildung/ Verwerfung/ 0
Korrosion/ eindringendes Regenwasser
b) | Mountings, structure Strength, safety 0
Montageelemente/ Tragwerk Festigkeit/ Sicherheit
C) |Seals, gaskets Cracking, adhesion, elasticity 0
Verschlisse/ Dichtungen Rissbildung/ Haftung/ Elastizitat
d) | Cover, reflector Cracking, crazing, buckling, delami-
Abdeckung/ Reflektor nation, warping, out gassing 0
Rissbildung/ Haarrisse/Ausbeulen/ Abblat-
tern/ Verwerfung/ Ausgasen
e) |Absorber coating Cracking, crazing, blistering 0
Absorberbesehichtung Rissbildung/ Haarrisse/ Blasenbildung
Absorber tubes and headers Deformation, corrosion, leakage,
Absorberrohre und Kopfstiicke loss of bonding Verformung/ Korrosion/ | 0
Undichtigkeit/ sich 16sende Verbindungen
Absorber mounting Deformation, corrosion 0
Absorberbefestigung Verformung/ Korrosion
f) | Insulation Water retention, out gassing, degra-
Warmedammung dation 0
Wasseraufnahme/ Ausgasung/ Schwindung
TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 21221527 _Report_JNSC15.doc
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7 Measuring results of thermal performance testing;
Prifergebnisse der Leistungspriifung von Sonnenkollektoren

7.1  Test method according to DIN EN 12975-2:2006;
Priifgrundlage entsprechend DIN EN 12975-2:2006

O outdoor steady state (6.1) O indoor steady state (6.2) @ outdoor quasi-dynamic (6.3)

stationar, im freien stationar, indoor quasidynamisch; im freien
geria' no. 10.02.09 SC15
eriennummer
Date (Start/End) -07- .07-
Datum (Start/Ende) 2009-07-22 / 2009-07-29
Inspector Schaub
Prifer

7.2 Test conditions
Prifbedingungen

Latitude [] ,
Geographische Breite 43°28
Longitude [“] 01

Geographische Lange

Collector tilt [° from horizontal] 35
Kollektorneigung

Collector azimuth [° from south] 0
Kollektorazimut

Orientation of absorber or pipes

Ausrichtung des Absorbers oder der Absorberréhren Vertical

Mass flow [kg/s]

Massenstrom 0.044

Aperture area A, [m?]

Aperturflache 1.423

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH ST e ST
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Prifergebnisse Warmeleistung

Second order fit to data
Ausgleichskurve 2. Ordnung fur die Messwerte
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Test results thermal performance

(t, —1,)

G*

2
%m—y
G

Q:A'G*(%_a

|

Conversion factor g, [ ]
Konversionsfaktor

0.540 (based on aperture area)

Heat transfer coefficient a;, [ W/(m?2K)]
Warmedurchgangskoeffizient

1.526 (based on aperture area)

Temp. dependent heat transfer coefficient a,,
[W/(m2K2)] Temperaturabhéngiger Warmedurch-
gangskoeffizient

0.007 (based on aperture area)

Incidence angle modifier Ky (40.2% 40.2°) [ ]

Einstrahlwinkel-Korrekturfaktor

1.315 (based on aperture area)

Effective heat capacity ¢ [kJ/(m2K)]
Effektive Warmekapazitat

16.371 (based on aperture area)

Time constant t,[s]
Zeitkonstante

Not necessary for quasi-dynamic test method

Power curve per collector unit (for G = 1000 W/m?3)

Leistungskurve pro Kollektormodul

900

800

700 -

600 -

500

400

power [W]

300 -

200 -

100 -

0 \
0 20

40

60 80 100

(tkm-ta) [K]

Maximum power [Wpeax]
Spitzenleistung

(G=1000 W/m?) per collector unit/ pro Kollektormodul

768

Details of any damage and problems which according to 5.3.1 of EN 12975-1:2006 are to be
classified as “severe”: Einzelheiten hinsichtlich vorhandener Fehler, die nach 5.3.1 von EN 12975-2:2006 als

“gréBerer Fehler” bezeichnet werden.

No visual damages

For more details about thermal performance test see Appendix 2.
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8 General remarks
Bemerkungen

All results only refer to the test samples that were subjected to testing.
The extended total measuring uncertainty (k=2) for the outdoor performance test is:

n <+ 2.8 % (for irradiation levels above 700 W/m?)

All results are related to report Number 21211254a_JNSC from 2 10-30.
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Appendix 1: Reports

Evaluation of quasi-dynamic collector test based on aperture area and mean tempera-
ture of heat transfer fluid (multi linear regression/ simulation)

Based on aperture area:
Aperture collector area used for curve: 1.423 m?
The quasi-dynamic collector model is defined by
Q/As = F'(t0)en Kon(8) Gib + F'(T0)en Koa(8) Ga - CeUG™ - C1(tm-ta) - Coltm-ta)?

- CaU(tmta) - C4(EL-0T,") - csdtn/dt
Mass flow during test [kg/s] 0.044
Operating pressure during test [kPa] 150
Based on aperture area

Value Unit

F’(t0)en 0.506 []
Kog 1.460 []
bo(6) 0.200 []
C4 1.526 [W/(m2K)]
Co 0.007 [W/(m2K?3)]
Cs not determined [J/(m3K)]
Cq not determined [W/(m2K)]
Cs 16.371 [kJ/(m2K)]
Co not determined [s/m]
Incidence angle modifier:
Angle [ 10 20 30 40 50 60 70
Kobiong (0)[] 1.00 |0.99 (0.97 [0.94 |0.89 |0.80 |0.62
Kobtrans (0 ) [] 1.02 [1.07 [1.15 [1.31 |1.49 |1.75 |1.98
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Comparison between measurement and regression (see Figure A1.4):

Total energy deviation [%]

1.23

Objective [%]

4.94

The “objective” describes the ratio of the integrated absolute energy difference between

measurement and simulation/ regression to the total measured energy during the complete

test sequence.

Calculation of collector parameters

Conversion factor ng = F'(ta)en Kop(0:=15.0°) 0.85 + F’(T0t)en Kog(6) 0.15
Heat transfer coefficient a; =c1

T_emperature dependent heat transfer coeffi- —c2

cient a,

Effective heat capacity ¢ =ch

Presentation of the used data set for regression
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Figure

A1.1: Direct solar irradiance over its incidence angle
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Figure A1.2: Diffuse solar irradiance over global irradiance
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Figure A1.3: Temperature difference between mean collector and ambient temperature over

global irradiance
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Figure A1.4: Measured and calculated power over time (full data set)
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Figure A1.5: incidence angle modifier over incidence angle
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Figure A1.6: efficiency curve over reduced temperature difference at 1000W/m? irradiation
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Figure A1.7: efficiency curve over reduced temperature difference at 800W/m? irradiation
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Appendix 2: Photo documentation

Vacuum Solar Collector / Prozniowy Kolektor Stoneczny
Model: PROECO JNSC 30-58/1800

year of production / rok produkeji 20132, Serial No:

dimensions / wymiary(mm): 1960 x 2050 x 125

gross area / powierzchnia (m°) 4

weight / masa (kag) 112

maximum operation pressure / maksymalne cisnienie pracy (bar). §
stagnation temperature / temperatura stagnacji / at 1000W/m* and 20°C: 280

volume of the heat transfer fluid / objgtos¢ plynu wymiany ciepta (1.): 2.3

Pro| 3l

Solutions

°C

Made in PR.China, manufactured by fwyprodukewane przez
Pra Eco Solutions Lt

impaortarto the EU

Pro Eco Solutions Ltd. Oddzial w Polsce

ul. Kasztanowa 2, 55-080 Sadkéw
info@proecosolutions.pl www.ProEcoSolar.pl

Fig. 1: Exposure test

........

g. 3: internal shoc Fig. 4: external shock
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